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Piedlozend diplomovéa prace se zabyva problematikou reaktivniho vytvéreni tenkych vrs-
tev na bdzi Zr-Cu-N a charakterizaci jejich vlastnosti. Autor se v prvni ¢dsti zabyva
soucasnou obecnou problematikou piipravy tenkych vrstev na bézi nitridu kovu pomoci
reaktivntho magnetronového naprasovani. Ziskané znalosti jsou nédsledné uplatnény pfi
piipravé konkrétnich vrstev Zr-Cu-N s riznym obsahem Cu a pfi ruznych depozi¢nich
podminkach. V posledni (nejdulezitéjsi) ¢dsti préce je pak zkoumdn vliv obsahu Cu ve
vrstvach na jejich mechanické a antibakteridlni vlastnosti.

Prace mé typickou strukturu pozadovanou pro diplomovou préci, obsahuje vsechny
nezbytné kapitoly a je celkové piehlednd a graficky na dobré trovni. Oceriuji podrobné
a peclivé zpracovani kapitol tykajici se piehledu problematiky i metod zpracovéni, které
ctenafe dostatecné seznami se zkoumanou problematikou.

Z formalniho, ale i faktického hlediska bych autora upozornil na nékteré drobné pieklepy
a nejasnosti. Zde je vycet jednotlivych poznamek:

e Str. 20 — , Experimenty ukazuji, ze supertvrdé dvou fazové materidly ...“ — Sprdvné
se pise: ,,dvoufdzové materidly*.

e Str. 20 — , Zavislost H®/E*? na obsahu Cu a dobé zihan{ je schematicky zndzornéna
...“ = Nevhodné pouziti slova ,;schematicky*, protoze autor prezentuje redlnd expe-
rimentalni data.

e Obr. 2.8 — Na obrazku je zobrazena zévislost veli¢iny H®/E** na dobé zihani, ale
tato zavislost nenf v textu diskutovédna a z pohledu préce je nadbytecn4.

e Obr. 4.4 — U obrazku chybi jednotky na ose x.

e Str. 33 — ,Tu lze kontrolovat napf. privedenym piredpétim na substrat.“ —
Spravné se pise: , Tu lze kontrolovat napi. privedenim predpéti na substrat.“ nebo
»1u lze kontrolovat napf. pfivedenym pfedpétim na substratu.“

e Str. 43 — . ..dudlntho magnetronu, na kterém byly nasazeny sklddané terce ...“ —
Myslim, Ze jiné slovo (napf. pfipevnény) by bylo vhodnéjsi.

e Str. 45 — ,Tento pokles u vrstev pfipravenych s pfedpéti substratu ...“ — Spradvné
je: ,predpétim“.



e Kapitola Vysledky a diskuze — Neni vhodné prezentovat vysledky jak v tabulce,
tak v grafech. Grafy jsou obecné daleko vhodnéjsi, protoze zavislosti diskutovanych
veli¢in jsou ¢tendfi na prvni pohled zfejmé. Pouziti graft také nuti autora vybrat
dilezité zavislosti ze vech naméfenych dat.

Na zavér bych rad autora pozddal o zodpovézeni nédsledujicich dotazu:

1. Na strané 44 vysvétlujete vyssi depozicni rychlosti pfi celkovém tlaku 2 Pa oproti 1 Pa
tak, ze pti vyssim tlaku dopadé na ter¢ vice Céstic, které maji i pfes vétsi mnozstvi
srazek dostatecnou energii k rozprasovani terce.

Vsechny experimenty jste vSak délal pii stejném proudu (1 A) na ter¢, takze rozpra-
Sovani se icastni v obou piipadech stejny pocet iontl (zanedbame-li rozdily v koefici-
entu sekunddrni emise elektront). Z tohoto duvodu vase tvrzeni nemuze byt platné.
Pokuste se objasnit pozorovany efekt na zdkladé rozdila ve stavu otréaveni terce,
zmeény vykonu dodaného do terce a zmény struktury (hustoty) vrstev pfi zvySovéani
pracovniho tlaku.

2. 'V kapitole 5.4.1 a 5.4.2 vySetfujete odolnost vrstev Zr—-Cu—N vuci vzniku trhlin.
V prvni zminéné kapitole diskutujete vliv parametru H/E* a ve druhé kapitole vliv
pnuti ve vrstvach. Dle mého nézoru nelze na zédkladé Vami zkoumanych vrstev tyto
dva parametry odlisit, protoze v prvni kapitole se spolu s parametrem H/E* méni
vyrazné i hodnota pnuti (z —0, 8 na —3,0 GPa) a ve druhém piipadé se naopak spolu
s pnutim méni parametr H/E* (z 0,082 na 0,130). Osobné si myslim, Ze vliv pnut{ na
vznik trhlin je minimdalné srovnatelny s vlivem parametru H/E*. V zdvéru jiz vSak
vliv pnuti nezminujete.

Jaky je V43 ndzor na schopnost odoldvat vzniku trhlin pro vrstvy vykazujici hodnotu
vnitintho tlakového pnuti mensi nez 1 GPa a hodnotu H/E* > 0, 1.

I pfes uvedené vyhrady je prace na pomérné vysoké irovni a mohu konstatovat, ze cile prace
byly bezezbytku splnény. Diplomovou praci Michala Zitka proto doporucuji k obhajobé
a pii uspésném zodpovézeni uvedenych dotazii navrhuji hodnoceni: vyborné.
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