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1. Co je předsádka, k čemu slouží a z čeho je obvykle vyrobena?

2. Jaký je rozdíl mezi certifikovanou a referenční měrkou?

3. Vysvětlete pojem splitter a k čemu se používá?

4. Byl proveden i sizing (vyhodnocení rozměrů) umělých jiskřených vad a pokud ano, s jakými výsledky?

doc. RNDr. Josef Kasl, Csc.

V důsledku čeho došlo k usměrnění struktury?

Ing. Soňa Benešová, Ph.D.

Jaké jsou fyzikální důvody toho, že nebylo možné měřit austenitickou strukturu?

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Jak byl připravován základní matriál pro výbrus?

doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D.

Jakým způsobem funguje klínová předsádka?
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